
Povolené tolerance pro desky/plechy 

 

 

Tolerance tloušťky v závislosti na šířce plechů/desek válcované za studena dle EN 485-4:1993 

Skupina slitin: I = EN AW-1050A/ EN AW-3003/ EN AW-5005 

II = EN AW-5052/ EN AW-5754 / EN AW-5083/ EN AW-6082 / EN AW-7075 
 

 

 

 

Tolerance tloušťky v závislosti na šířce plechů/desek válcované za tepla dle EN 485-3:1993 

Platí pro skupiny slitin I & II 

 

 


